Polymérisation

I. La polycondensation :

a. Création de polyamide : 
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· Donner la formule semi-développée de la molécule.
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Donner la formule semi-développée de la molécule.
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Equation bilan : 

b. Création de polyester : 
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Donner la formule semi-développée de la molécule.
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· Donner la formule semi-développée de la molécule.
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Equation bilan : 

II. Polyaddition :

a. polyaddition de l'éthylène : 
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Equation bilan : 

b. polyaddition du PVC : 
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Equation bilan : 

c. Polymerisation du polypropylène :
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Equation bilan : 

